Ni-Al |} | 10 3 5 118 | 814 | 75 0 15 | 228 [o0272] 7,53 |
Bronz | 105 | a8 5 | 145 | 1000 | 115 [ 793 | 8 0,269 | 7,45

Nf'jafeme pro Vs 1Y //’ opsi Aestn, /

siitiny s | | 136 105 730 5 294 0,31 8,69 | 0,372 | 156 90 30

vysokym [

et | 2 100 689 75 517 13 210 | 0,315 | 8,71 | 0,497 | 208 125 48 3
médi 4 78 538 70 483 15 156 | 0,321 | 887 | 0,786 | 329 190 78 2

Co+Ni 0,5 190 1310 145 1000 4 380 0,3 8,26 | 0,255 | 106 61 22 4
0,5 Co+Ni 3,0 129 890 99 680 14 270 | 0,315 | 8,75 | 0,549 | 230 133 52 3
0,5 Co+Ni 2,0 130 900 80 550 10 240 | 0,315 | 8,75 | 0,497 | 208 120 52 3
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