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Katalog laserovych navarovych material

Laserové navarové materidly tvor souasné dob vyznamnou ast v oblasti navarovych material
Nachazeji vyuiti pi navaovani v oblasti zdravotnické techniky, vyrolsenzor, jemné mechaniky,
mikroelektroniky, leteckého pmyslu, dentalni technikyi p esného strojirenstvi. Diky miniaturizaci nava
a minimalnimu ovlivnni okoli pitom zachrauji drahé dily, Set naklady na dalSi zpracovani, zmy a
Gpravy rozmr a umo uji miniaturizaci a vyrobu dil které by jinak nebylo mo né realizovat.

Laserové navavani pesnych nastroja forem tak pnasi vyznamné asové a ekonomické uspory

vSude tam, kde musi byt rychle dosa eno artvaru i opravy na pvodni miry.

Dobré laserové navavaci materialy jsou vedle zkuSeného své& a vhodného laserového naweaciho
systému nutnym edpokladem pro dosa eni kvalitnich laserovych navar

V oblasti laserového navavani se pohybujeme ji od roku 2003. Jako jedindd jsme ziskali na na
Mezinarodnim strojirenském veletrhu v Br2004, na mezinarodnim veletrhu Plastpol Kielcelsku 2005
a na Mezinarodnim strojirenském veletrhu v é&lita Slovensku 2006 zlaté medaile za laserové oaei
systémy ady ACP.
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Nami nabizené typy pdstavuji evropskou technologickou a kvalitativpii Ku v této oblasti, ke ka dému typu
je zpracovan podrobny aplikai popis vetn chemického slo eni, oblasti pou iti mechanickychrgmetr i
specifickych vlastnosti a mo nosti dalSiho zpracowdaného typu laserového nawmeaciho materialu.

Fotografie metalografického vybrusu jednoho z rfag@var
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Detail propojeni navarového materiaiu s iklad navaeni 1 vrstvy materialem
p vodnim materialem v mishavaeni QuFel0 o pm ru 3mm

Vlastnosti laserovych navarovych materiéyly d kladn prov ované v ka dodenni praxi ji od roku 2003.
Nejlepsi typy tchto materidl byly zalen ny do tohoto katalogu laserovych navarovych madterilaSim
zakaznikm proto m eme ve spolupraci s vyrobcem nabidnout i vyznarewhnické poradenstviip eSeni
jejich problém a ve spolupraci s naSimi zahrarimi partnery i metalografické zkousky, etn
metalografickych vybrus m eni tvrdosti nava&nych vrstev, chemickych analyz, snych i vazebnich
pom r navaeneé vrstvy v i substratu, i geometrii svaru.

Nabizime velmi Sirokou Skalu laserovych navarovycimaterial p esn orientovanych na
aplika ni pot eby zékaznik .

Laserové navarové materialy nabizime znych balenich: od malych (baleno vkgch), pro vlastni oveni
kvality a vhodnosti pouiti na dany problém samamyakaznikem, a po velkd (baleno v civkach), kde
cenov zvyhod ujeme odebirané mno stvi.

Laserové navarové materialy nabizime znych typech, u ka dého typu jsou uvedenyrprry navarovych
drat , které jsou u daného typu k dispozici.

V p ipad aplikace laserovych navarovych dr@ro zdravotnictvi uvete toto prosim ve Vasi objednavce.
Pro u ivatele navarovych dratod jinych dodavatel uvadime srovnavaci tabulku. ¥me, e naSe kvalita,
cenové relace a odborna podpora naSich techpigsvd i i je o spravnosti zrmy jejich volby na naSe
laserové navarové materialy.
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Laserové navarové materialy jsou dodavany v civkady kach o délce 333mm. Standardni adfe 100
gram v provedeni civkai provedeni tyky o délce 333mm. Tky jsou preferovany v fpadech, kdy je
pot ebné mit rovny tvar dratu. Cenove relace jsou uvgdeka dého typu pro ka dy pm r a typ baleni, ktery
je mo né objednat.

Cenov nejvyhodnjSim balenim jsou baleni v civkach po 100 gramech.
V p ipad poteby Ize dodat i mensSi baleni s cenovarékou za pebaleni a manipulaci.

Zakaznik m, ktei nemaji s navavanim naron jSich aplikaci zkuSenosti, a kiemaji problémy s volbou
optimalniho materialu pro jejich aplikaci nabizipmmoc pi jejich volb . Zajemci se mohou ihlasit do kurs
spravného navavani, které realizujeme jako:

- Kurs precizniho navavani a svavani metodou TIG /WIG

- Kurs precizniho laserového nagaani a svavani

Tyto kursy jsou orientovany na peby zékaznik tak, aby byli po absolvovani kursu schopni realaove své
firm navaovani (svaovani) v potebné kvalit.

Usp 3ni G astnici tchto kurs mohou na zawv obdr et i potvrzeni o gezkouseni od akreditovanych organR
(nutno pedem ohlasit).
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Zelend barva

Modra barva
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touto barvou jsou znaeny materialy, které se vyu ivaji zejména
v oblasti p esného strojirenstvi pi nava ovani nastroj a forem

touto barvou jsou znaeny materialy, které se vyu ivaji zejména
p i nava ovani dil , kde je poadovana zvySena chemicka
odolnost a korozivzdornost

ervena barva touto barvou jsou znaeny materialy, které se vyu ivaji zejména

Pro rychly pe
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p i nava ovani nastroj pracujicich zatepla a nastroj se
zvySenymi po adavky na otruvzdornost

hled vlastnosti jednotlivych navarovych materidyly pou ity tyto znaky:

zvySena chemicka odolnost

vhodny pro navavani md nych slitin

velmi dobe lestitelny material

vhodny pro navavani hlinikovych slitin

velmi dobra obrobitelnost (CNC obrdib)

velmi dobe nitridovatelny material

velmi dobra chromovatelnost

Ize dobe opracovat EDM jislenim

velmi dobré& kalitelnosti zuSlechtitelnost

velmi dobr& odolnost proti opebeni zatepla
material se zvySenou pevnosti

zvySena otruvzdornost

vhodny pro stné i kovaci nastroje nastroje
martenziticky navarovy material pro pan@édni
velmi dobra odolnost proti korozi

vypl ovy material, eliminuje vznik a &ni prasklin
material pro navavani na ocelolitiny

velmi dobr& povlakovatelnost

velmi dobré leptatelnost (& ité pro chemické dezénovani)
velmi dobr& brousitelnost
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Typ Aplika ni mo nosti ndvarového materialu Str
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Tento typ je upednostovan pi zm nach a opravach

tvarovych dike zuSlechnych oceli typu 1.2311,
1.2312,1.2162 a 1.2738.

Tento navarovy material je mo no opracovavat er@om (jiskenim), Ize jej také velmi dob obrabt,
brousit, tvarovat, lestit, chromovat, leptat, idibvat, kalit i zuSlechtit.

P ibli né chemické slo eni v %

Si

Cu

Mo

Mn

Ni

Cr

Fe

0,53

0,04

0,45

0,86

0,04

1,2

zbytek

Mechanické vlastnosti

Material: 1.5424 (DIN norma)
Pevnost v tahu > 570 N/mim
Ta nost 23 —-27%

Doporu eno pro materialy: 1.2311, 1.2312, 1.2162, 182135424

Standardn dodavané pr m ry a baleni (v pipad po adavku dodame i dil i baleni):

Ozna eni (standardn Objednaci islo Cena/gram Pr m r navarového dratu
baleno po 100gr.) v mm
v EUR bez DPH *

1003 1,1 0,3

QuFel0 bal. civka 1004 1,1 0,4
1005 1 0,5
1006 0,94 0,6
QuFel0 bal.tyky a 1002-S 1,41 0,2

333mm

1003-S 1,27 0,3
1004-S 1,16 0,4
1005-S 1,04 0,5
1006-S 0,98 0,6
1008-S 0,94 0,8

*  Cenu v K dle aktualniho kursu EUR x K
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Tento materiél je ugdnostovan pi navaovani zmn i oprav v dutinach forem. Vykazuje zvySenou odotnos
proti korozi. Oproti typu QuFel0 ma tento navarovy material pro nawani forem optimalisi
tvrdost.Navary z tohoto materialu je mo né erodayjiak it), lestit, chromovat, nitridovat, zusSlechtit ilka

P ibli né chemickeé slo eni v %

C Si Mn Ni Mo Cr V Fe
0,1 0,6 1,6 1,4 0,3 0,35 0,1 Zbytek

Mechanické vlastnosti

Material: specialni slitina

Pevnost v tahu >730-820N/rAim

Ta nost 20 - 25%

Doporu eno pro materialy 1.2311, 1.2312, 1.2162, 1.2738

Standardn dodavané pr m ry a baleni (v pipad po adavku dodame i dil i baleni):

Ozna eni (standardn Objednaci islo Cena/gram Pr m r navarového
baleno po 100gr.) v EUR bez DPH * dratu v mm
QuFel0 NiMo bal. civka 1002 NiMo 1,37 0,20
1003 NiMo 1,24 0,30
1004 NiMo 1,12 0,40
1005 NiMo 1,02 0,50
1006 NiMo 0,96 0,60
QuFelONiMo bal.tyky 1002-S NiMo 1,45 0,20
a4 333mm
1003-S NiMo 1,32 0,30
1004-S NiMo 1,20 0,40
1005-S NiMo 1,09 0,50
1006-S NiMo 1,02 0,60

*  Cenu v K dle aktualniho kursu EUR x K
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Tento typ upednostujeme pi navaovani zmn i oprav v tvarovych dutinach forem ze zusSleayth oceli
typu 1.2311, 1.2312, 1.2162 a 1.2738

Navarovy material je mo né erodovat (jig, tvarovat, lestit, chromovat, leptat, nitridayauslechtit i kalit.
Diky obsahu chromu je u tohoto ndvarového materiglsa eno zvySené pevnosti v tahu, ivotnosti bst
odolnosti proti otru.

P ibli né chemické slo eni v %

C Si Mo Mn Cr Fe

0,11 0,53 0,45 0,86 1,2 Zbytek

Mechanické vlastnosti

Material: 1.7339 (DIN norma)

Pevnost v tahu >510 N/nfm

Ta nost 23 -27%

Doporu eno pro materialy 1.7339, 1.2311, 1.2312, 1.21627738

Standardn dodavané pr m ry a baleni (v pipad po adavku dodame i dil i baleni):

Ozna eni (standardn Objednaci islo Cena/gram Pr m r nadvarového
baleno po 100gr.) v EUR bez DPH * dratu v mm
QuFelO0Cr bal.tyky a 1003 - S Cr 1,32 0,30
333mm
1004 - S Cr 1,20 0,40
1005 - S Cr 1,09 0,50

* Cenu v K dle aktualniho kursu EUR x K



Tento typ se diky své dobré odolnosti proti opbéni zatepla a diky své hou evnatosti s vyhodauwipa pro
navary na nastrojichi formach pracujicich zatepla, které jsou ve zvysarteplotdch namahany na tlak, ot

i uder. Mezi takové nastroje pahapiklad kovaci zapustky, formy na tlakové liti, vsbvaci formy na plast,
vedeni, i odlévaci vélce.

Tento navarovy material je nitridovatelny, zuSléely, 1ze jej pochromovat, CVD povlakovat, lestitiskov
obrabt.

P ibli né chemické slo eni v %
C Si Mn Cr Mo Fe
0,1 0,4 0,6 6,5 3,3 Zbytek

Mechanické vlastnosti

Material: 3-GZ-40-T specialni slitina (dleNDhormy)
Tvrdost ist ndvarového materialu: 38-42 HRc

Doporu eno pro materialy: 1.2082, 1.2083, 1.2343, 172361.2606

Standardn dodavané pr m ry a baleni (v pipad po adavku dodame i dil i baleni):

Ozna eni (standardn Objednaci islo Cena/gram Pr m r navarového
baleno po 100gr.) v EUR bez DPH * dratu v mm
QuFell bal. civka 1103 1,54 0,30

1104 1,39 0,40
1105 1,32 0,50
1106 1,22 0,60
QuFell bal.tyky a 1102-S 1,65 0,20
333mm
1103-S 1,62 0,30
1104-S 1,45 0,40
1105-S 1,39 0,50
1106-S 1,27 0,60
1008-S 1,21 0,80

*

Cenu v K dle aktualniho kursu EUR x K
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Tento typ se diky své vynikajici odolnosti protiobgbeni zatepla a diky své hou evnatosti pou iva\pysoce
tepeln namahané nastroje, na které jsou asu kladeny vysoké mechanické, teplotni a abrazivrika

Takovymi nastroji jsou nafklad kovaci zapustky pro kladiva a lisy, kovadilaeformy na tlakové liti hliniku,

vstikovaci formy na plasty,i noe n ek pro praci zatepla. Nasledné opracovani se motadokovovymi
Nastroiji.

Tento navarovy materiél Ize zuSlechtit, nitridoyaachromovat, CVD-povlakovat, lestit i obrdab

P ibli né chemické slo eni v %
C Si Mn Cr Mo Ti Fe
0,25 0,5 0,7 5,0 4.0 0,6 Zbytek

Mechanické vlastnosti

Material: 3-GZ-45-T specialni slitina (dleNDhormy)

Tvrdost ist navarového materialu: 42-46 HRc

Nam kko ihan pi 780°C cca 230 HB

Kalen pi 1030°C / v oleji 48 HRc

Popustn pi 600°C 45 HRc

Doporu eno pro materialy: 1.2082, 1.2083, 1.2343, 142342367 a 1.2606, 1.2767

Standardn dodavané pr m ry a baleni (v pipad po adavku dodame i dil i baleni):

Ozna eni (standardn Objednaci islo Cena/gram Pr m r navarového
baleno po 100gr.) v EUR bez DPH * dratu v mm
QuFel3 bal. civka 1302 1,76 0,20

1303 1,66 0,30
1304 1,49 0,40
1305 1,39 0,50
1306 1,32 0,60
QuFel3 bal.tyky & 1302-S 1,85 0,20
333mm
13025-S 1,80 0,25
1303-S 1,74 0,30
1304-S 1,56 0,40
1305-S 1,45 0,50
1306-S 1,39 0,60
1308-S 1,33 0,80

* Cenu v K dle aktualniho kursu EUR x K
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Tento typ se pou iva pro nawaani otruvzdornych vrstev, které odolavaji silnémurata tlaku spojenymi
s velkymi razy a zvySenou provozni teplotou. Apt&aohoto typu najde proto uplaim u kovacich nastroj
valcovacich trn a stihacich osi pro praci zatepla. Opracovani navarovadjte brouSenim nebo pomoci

nastroj ze slinutych karbid.

P ibli né chemické slo eni v %

C Si

Mn Cr

Mo

Ti

Fe

0,35 0,3

1,2 7,0

2,0

0,3

Zbytek

Mechanické vlastnosti
Material:

3-GZ-55-T specialni slitina (dle Didbrmy)
Tvrdost ist navarového materialu: 53-58 HRc

Nam kko ihan pi 820°C cca 235 HB
Kalen pi 1050°C / v oleji 58 HRc
Popustn pi 600°C 53 HRc

Doporu eno pro materialy:

1.2082, 1.2083, 1.2343, 14234367 a 1.2606

Standardn dodavané pr m ry a baleni (v pipad po adavku dodame i dil i baleni):

Ozna eni (standardn Objednaci islo Cena/gram Pr m r nadvarového
baleno po 100gr.) v EUR bez DPH * dratu v mm
QuFe20 bal. civka 2004 1,44 0,40

2005 1,39 0,50
2006 1,32 0,60
QuFe20 bal.tyky & 2002-S 1,85 0,20
333mm
2003-S 1,68 0,30
2004-S 1,51 0,40
2005-S 1,45 0,50
2006-S 1,39 0,60
2008-S 1,32 0,80

*  Cenu v K dle aktualniho kursu EUR x K
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Tento typ se pou iva jako spojovaci materiapro navaovani na materialy podobnych vlastnosti. Navardimt
materialem v ochranné atmosf§e dale vhodny i pro svavani a navavani na legovanych austenitickych
ocelich typu CrNiMoCu, které jsou pou ivany napy chemickém pmyslu pro vyrobu velmi kvalitnich
zasobnik a chemickych aparatur a kteréghazeji do styku s roztoky kyselin siry a fosforu

P ibli né chemickeé slo eni v %

C Si Mn Cr Ni Mo Cu Fe

<0.02 <0.3 2.5 25.5 41 5 2 Zbytek

Mechanické vlastnosti

Material: 2.4655 (DIN norma)
Pevnost v tahu R >560 Mpa
Ta nost A >30 %

Doporu eno pro materidly  2.4655, 1.4500, 1.4529, 1.4538%63, 2.4619, 2.4858

Standardn dodavané pr m ry a baleni (v pipad po adavku dodame i dil i baleni):

Ozna eni (standardn Objednaci islo Cena/gram Pr m r navarového
baleno po 100gr.) v EUR bez DPH * dratu v mm
QuNi25 bal. civka 2504 1,57 0,40

* Cenu v K dle aktualniho kursu EUR x K
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Tento materidl se pdevSim pou iv4 jako spojovaci materiél pro sliting bazi niklu, slitiny podobného a
stejného slo eni, které se vyzngi vysokou tepelnou odolnosti, pro aruvzdorné&teuity a teplotn odolné
austeniticko-ferritové materialy.

P ibli né chemickeé slo eni v %

C Si Mn Cr Nb Fe Ni

<0.02 <0.2 3 20 2.7 0.8 zbytek

Mechanické vlastnosti

Material: 2.4806 (DIN norma)
Pevnost v tahu R >640 Mpa
Ta nost A >35%

Doporu eno pro materialy 2.4806, 2.4816, 2.4817, 2.4851876, 1.6907,
a déle pro vyplové navaovani a svavani spoj nejr zn jSich slitin

Standardn dodavané pr m ry a baleni (v pipad po adavku dodame i dil i baleni):

Ozna eni (standardn Objednaci islo Cena/gram Pr m r navarového
baleno po 100gr.) v EUR bez DPH * dratu v mm
QuNi26 bal. tyky & 2603 - S 1,79 0,30
333mm
2604 - S 1,74 0,40
2605 - S 1,68 0,50
2606 - S 1,62 0,60

*

Cenu v K dle aktualniho kursu EUR x K
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tento typ je vhodny pro spojeni a mezivrstvy naaggrtvar u zuSlechtnych oceli a oceli uenych pro
nastroje a formy pro tepelné zpracovani. Vlastnbsiu evnaty, elasticky, korozi- a kyselinam-odolmgaterial,
nema tendenci popraskat, vhodné vlastnosti prooeéd, velmi dobe lestitelny materiél.

Univerzalni pou iti, vhodny zejména pro oceli 1.430.2343, 1.2344, 1.2083, 1.2767 a dal8isto pou ivany

typ. Korozivzdorny navarovy material, odolny préfselinam. Mkky a leskly navarovy material. Velmi
m kky vypl ovy navarovy materiél s tvrdosti okolo 20 HRc

P ibli né chemickeé slo eni v %

C Si Mn P S Cr N Ni Fe
0,07 1,0 2,0 0,045 0,03 17a 19,5 |0,11 8 a Zbytek
10,5

Mechanické vlastnosti

Material specialni slitina
Pevnost v tahu 500 — 700 N/rAim
Leskly material viz DIN EN 10270

Doporu eno pro materidly 1.4301, 1.2343, 1.2344, 1.208% 67 a dalSi

Standardn dodavané pr m ry a baleni (v pipad po adavku dodame i dil i baleni):

Ozna eni (standardn Objednaci islo Cena/gram Pr m r navarového
baleno po 100gr.) v EUR bez DPH * dratu v mm
LAS1P bal. civka 9101 0,51 0,10

9102 0,49 0,20
9103 0,47 0,30
9104 0,45 0,40
9105 0,43 0,50
9106 0,41 0,60
9107 0,40 0,70
LAS1P bal.tyky a 1m 9101-S 0,53 0,10
nebo 333mm
9102-S 0,51 0,20
9103-S 0,49 0,30
9104-S 0,47 0,40
9105-S 0,45 0,50
9106-S 0,43 0,60
9107-S 0,42 0,70

*  Cenu v K dle aktualniho kursu EUR x K
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Tento typ je univerzalnim typem pro nav@dni na dilech, které jsou vystaveny silnym namapi st ednich
narocich na odolnost proti abrazi. Hlavnimi oblaspmou iti jsou sti né nastroje a formy pro automobilovy
pr mysl. Tento ndvarovy materiél je igs svou vysokou tvrdost hou evnaty, odolny protpraskani a dole
dr i b it. Navar je mo né opracovat brousenim.

P ibli né chemické slo eni v %
C Si Mn Cr
0,5 3,0 0,5 9,5

Mechanické vlastnosti

Material: 1.4718 (DIN norma)

Tvrdost ist ndvarového materialu: 54-60 HRc

Nam kko ihan pi 800°C cca 250 HB

Kalen pi 1000°C / v oleji 62 HRc

Doporu eno pro materialy 1.4718, 1.2379, 1.2436, 1.26pbdobné

Standardn dodavané pr m ry a baleni (v pipad po adavku dodame i dil i baleni):

Ozna eni (standardn Objednaci islo Cena/gram Pr m r nadvarového
baleno po 100gr.) v EUR bez DPH * dratu v mm
QuFe30 bal. civka 3003 1,88 0,30

3004 1,66 0,40
3005 1,61 0,50
3006 1,49 0,60
QuFe30 bal.tyky & 3002-S 2,02 0,20
333mm
3003-S 1,97 0,30
3004-S 1,74 0,40
3005-S 1,68 0,50
3006-S 1,56 0,60
3008-S 1,49 0,80

* Cenu v K dle aktualniho kursu EUR x K
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Tento typ je vhodny pro naveni ot ruvzdorného pancévani nastroj pracujicich zatepla. Tento martensiticky
navarovy material vykazuje dobrou ntvzdornost g zvySenych teplotach

P ibli né chemickeé slo eni v %

C Si Mn Cr Mo Fe

0,22 0,7 0,7 17,5 1,2 Zbytek

Mechanické vlastnosti

Material 1.4115 (DIN norma)
Tvrdost ist navarového materialu: cca 40 HRc
Doporu eno pro materialy 1.4115

Standardn dodavané pr m ry a baleni (v pipad po adavku dodame i dil i baleni):

Ozna eni (standardn Objednaci islo Cena/gram Pr m r navarového
baleno po 100gr.) v EUR bez DPH * dratu v mm
QuFe35 bal. civka 3504 0,50 0,40

3505 0,48 0,50
3506 0,46 0,60
QuFe35 bal.tyky a 3502-S 0,57 0,20
333mm
3503-S 0,55 0,30
3504-S 0,53 0,40
3505-S 0,51 0,50
3506-S 0,48 0,60

*  Cenu v K dle aktualniho kursu EUR x K
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Tento typ je stoprocentrsrovnatelny s typerQUFe2Q je vSak vyrabn bez pomd ného povrchu a ma své
p ednosti pro navavani nastroj, které jsou vyleShy do vysokého a zrcadlového lesku. Tento matesél
také vyu iva pro navavani tch nastroj a dil , i jejich ploch, které jsou vystaveny silnémurot a tlaku, pi
sou asném psobeni zvySené provozni teploty a mechanickych.raz

Takovymi jsou napklad plochy Soupék (Sibr ), dra ky vedeni, tsnici hrany. Tento material také vykazuje
zvySenou odolnost proti au pi vst ikovani plast s podilem skelnych viaken.

Tento material je mo né opracovat brousenim nelstrop ze slinutych karbid

P ibli né chemickeé slo eni v %

C

Si

Mn

Cr

Mo

Ti

Fe

0,35

0,3

1,2

7,0

2,0

0,3

Zbytek

Mechanické vlastnosti

Material: specialni slitina bez h ného povlaku na povrchu
Tvrdost ist navarového materialu: 53-58 HRc

Nam kko ihan pi 820°C cca 235 HB

Kalen pi 1050°C / v oleji 58 HRc

Popustn pi 600°C 53 HRc

Doporu eno pro materialy 1.2082, 1.2083, 1.2311, 1.2312343, 1.2344, 1.2367 a 2606, 1.2764 a

1.2767, 1.2842,

Pokud je nutno nana3et vice vrstev, navanezivrstvy vyplovym materidlemQUFE65/nebo QuNi26 i
pou ijte LAS1P .

Standardn dodavané pr m ry a baleni (v pipad po adavku dodame i dil i baleni):

Ozna eni (standardn Objednaci islo Cena/gram Pr m r navarového
baleno po 100gr.) v EUR bez DPH * dratu v mm
2104 1,58 0,40
2105 1,53 0,50
2106 1,45 0,60
QuFe21l bal.tyky & 2103-S 1,85 0,30
333mm
2104-S 1,66 0,40
2105-S 1,60 0,50
2106-S 1,53 0,60

* Cenu v K dle aktualniho kursu EUR x K
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7"4%

Tento typ je vhodny pro opravy forem pro tepelnéagpvani (oceli 1.2343, 1.2344, 1.2714, 1.27670832a
dalsi), ma dobrou tepelnou vodivost, zvySujewtzdornost, vyhodny pro opravy hran, i pro oprémgem pro
tlakové liti hliniku. Univerzalni pouiti. Vyborn leStitelny material. Velmi asto pou ivany typ.
Korozivzdorny.

Navarovy material s nejvice pou ivanou tvrdostvstiikovacich forem: 50 — 52 HRc

P ibli né chemické slo eni v %

C Si Mn P S Cr Mo Ni Fe

0,12 <2,0 <2,0 0,045 0,03 16-19 <0,8 6-9,50 zbytek

Mechanické vlastnosti

Material specialni slitina

Pevnost v tahu cca 1900 — 2450 N/fmm

Vyborna lestitelnost dle DIN EN10270-1

Doporu eno pro materialy 1.2343, 1.2344, 1.2714, 1.2162083 a dalsi

Standardn dodavané pr m ry a baleni (v pipad po adavku dodame i dil i baleni):

Ozna eni (standardn Objednaci islo Cena/gram Pr m r nadvarového
baleno po 100gr.) v EUR bez DPH * dratu v mm
LAS2P bal. civka 9201 0,61 0,10

9202 0,59 0,20
9203 0,57 0,30
9204 0,55 0,40
9205 0,53 0,50
9206 0,51 0,60
9207 0,50 0,70
LAS2P bal.tyky & 1m 9201-S 0,63 0,10
nebo 333mm
9202-S 0,61 0,20
9203-S 0,59 0,30
9204-S 0,57 0,40
9205-S 0,55 0,50
9206-S 0,53 0,60
9207-S 0,52 0,70

* Cenu v K dle aktualniho kursu EUR x K
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Tento material je vhodny pro sewani vysoce pevnostnich a vysoce korozi odolnfith sa bazi niklu. Tento

material je také moné vyuit na swavani spoj mezi feritickymi a austenickymi ocelemi a také pro
navaovani na oceli.

VySe uvedené slitiny se pou ivaji v letectvi a \eafickém prmysilu.

P ibli né chemické slo eni v %

C Si Cr Nb Fe Ni

<0.03 0.25 22 9

3,5 1,0 Zbytek

Mechanické vlastnosti

Material: 2.4831 (DIN norma)
Mez pr ta nosti R- 0,2 Mpa >420
Pevnost v tahu wMpa >720
Ta nost A % > 30

Doporu eno pro materialy 2.4831, 1.4529, 1.4539, 2.4835858

Standardn dodavané pr m ry a baleni (v pipad po adavku dodame i dil i baleni):

Ozna eni (standardn Objednaci islo Cena/gram Pr m r navarového
baleno po 100gr.) v EUR bez DPH * dratu v mm
QuNi24 bal. tyky & 2402-S 2,81 0,20
333mm
2403 - S 2,70 0,30
2404 - S 2,59 0,40
2405 - S 2,42 0,50
2406 — S 2,31 0,60

*  Cenu v K dle aktualniho kursu EUR x K
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Tento materidl se pou iva pro navaani na slitinych ndi a na materiadlech typu Ampcoloy. Debse hodi
také pro opravy elektrod na elektroerozivni hloub¥yzna uje se tuhym hou evnatym svarem, jemnozrnnou
strukturou a vysokou elektrickou vodivosti. Podriteu tvrdost je mo né zvysit rozenym starnutim.

P ibli né chemické slo eni v %

Ag Mn Ni Cu

1,0 0,2 0,3 Zbytek

Mechanické vlastnosti

Material: 2.1211 (DIN norma)

Tvrdost jeSt nezpracovaného materidlu 60 HB

Elektricka vodivost 30-45 S

Doporu eno pro materialy 2.1211, druhigtych m di (pro elektroerozivni hloubeni),

slitiny Ampco materiala podobnych typ

Standardn dodavané pr m ry a baleni (v pipad po adavku dodame i dil i baleni):

Ozna eni (standardn Objednaci islo Cena/gram Pr m r navarového
baleno po 100gr.) v EUR bez DPH * dratu v mm
QuCu38 bal. tyky a 3803-S 1,17 0,30
333mm
3804 - S 1,14 0,40
3805 - S 1,12 0,50
3806 - S 1,10 0,60

* Cenu v K dle aktualniho kursu EUR x K
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Tento material se pou iva pro seaani spoj a navaovani istych niklovych material b né kvality, v etn
LC-niklu, slitin niklu a oceli platovanych niklem.

Takové materialy jsou pou ivany @devSim @ vyrob tlakovych nadob a tlakovych igtroj , v chemickém

pr myslu, v potravingkém prmyslu a v energetickém hosposi&i, kde jsou po adovany dobré tepelné a
korozivzdorné vlastnosti.

P ibli né chemické slo eni v %

C Si Mn Fe Ti Ni

0,02 0,3 0,3 0,1 3,3 Zbytek

Mechanické vlastnosti

Material: 2.4155 (DIN norma)

Pevnost v tahu 500 Mpa

Mez pr ta nosti 300 Mpa

Ta nost 35%

Doporu eno pro materialy 2.4155, 2.4060, 2.4061, 2.4Q68)68

Standardn dodavané pr m ry a baleni (v pipad po adavku dodame i dil i baleni):

Ozna eni (standardn Objednaci islo Cena/gram Pr m r navarového
baleno po 100gr.) v EUR bez DPH * dratu v mm
QuNi40 bal. tyky & 4004 - S 2,08 0,40
333mm
4005 - S 1,97 0,50
4006 - S 1,85 0,60

*  Cenu v K dle aktualniho kursu EUR x K
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Tento materidl se pouivad pro naeaani a svavani spoj feritickych a austenitickych litin se zrnitym
grafitem a také pro vytvani spoj a spojovych vrstev s nelegovanou a vysoce legavaceli, slitinami mdi

a niklu. Timto materidlem je mo né vyt\ét navary na rznychdruzich Sedée litiny.

Mo nosti pou iti tohoto materialu je mo né naléztoblasti nastroj, armatur z ocelolitin typu GGGerpadel a

platovani s odolnosti proti korozi.

P ibli né chemické slo eni v %

C Mn

Ni

Fe

Ti

0,1 3,5

55,0

zbytek

Mechanické vlastnosti

Material:

Pevnost v tahu

Mez pr ta nosti

Ta nost

Doporu eno pro materialy

NiFe-2 (dle DIN normy)
> 500 MPa
> 300 MPa

> 25%

NiFe-2, ocelolitiny typu GG &G, ostatni bné typy litin

Standardn dodavané pr m ry a baleni (v pipad po adavku dodame i dil i baleni):

Ozna eni (standardn Objednaci islo Cena/gram Pr m r nadvarového
baleno po 100gr.) v EUR bez DPH * dratu v mm
QuNi4l bal. tyky & 4103 -S 1,76 0,30
333mm
4104 - S 1,62 0,40
4105 - S 1,51 0,50
4106 - S 1,45 0,60

*  Cenu v K dle aktualniho kursu EUR x K
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Tento materidl se pouiva pro naw&dni a svavani stabilizovanych, druhovpodobnych CrNiMo
pou ivanych u chemickych aparatur a pyrob kontejner pro provozni teploty od -19€ do + 400C.

P ibli né chemickeé slo eni v %

oceli,

C Si

Mn Cr

Ni

Mo

Nb Fe

0,03 0,4

15 19,0

11,5 2,8

0,55 Zbytek

Mechanické vlastnosti

Material:

Pevnost v tahu

Mez pr ta nosti

Ta nost

Doporu eno pro materialy

1.4576 (DIN norma)
680 MPa
460 Mpa

35%

1.4576, 1.4571, 1.4573, 1.438t581, 1.4583

Standardn dodavané pr m ry a baleni (v pipad po adavku dodame i dil i baleni):

Ozna eni (standardn
baleno po 100gr.)

Objednaci islo

Cena/gram

Pr m r navarového

v EUR bez DPH * dratu v mm
QuFe50 bal. tyky a 5002 - S 0,55 0,20
333mm
5003 -S 0,53 0,30
5004 - S 0,51 0,40
5005-S 0,48 0,50
5006 - S 0,46 0,60

* Cenu v K dle aktualniho kursu EUR x K
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Tento materidl se pouiva pro naegani a svavani aparatur v chemickém pmyslu a zasobnik pro
provozni teploty do 35€C. Dale Ize pou it i na navavani plat na nelegovanych a nizkolegovanych nosnych

ocelich.

P ibli né chemickeé slo eni v %

C Si

Mn

Cr

Ni

Fe

0,02 0,4

1,8

23,0

13,5

Zbytek

Mechanické vlastnosti

Material:

1.4332 (DIN norma)

Pevnost v tahu 590 Mpa
Mez pr ta nosti 400 MPa
Ta nost 30%

Doporu eno pro materialy

1.4332, 1.4306, 1.4401, 1.4404641, 1.4550, 1.4571,
1.4580 s typy uhlikovych oceli

Standardn dodavané pr m ry a baleni (v pipad po adavku dodame i dil i baleni):

Ozna eni (standardn Objednaci islo Cena/gram Pr m r nadvarového
baleno po 100gr.) v EUR bez DPH * dratu v mm
QuFeb2 bal. tyky & 5204 - S 1,16 0,40
333mm
5205 - S 1,04 0,50
5206 - S 0,93 0,60

* Cenu v K dle aktualniho kursu EUR x K
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Tento typ se pou iva pro svavani a navavani u t ce svaitelnych typ oceli, jako jsou tlumici vypbveé

vrstvy a spoje u nastrojpracujicich zastudena a zatepla. Odolny proti &gtvi okuji a do teploty 1051,

nerezavi (koroze zamokra do 8Q0.

Vysoka odolnost proti vznikani trhlin zatepla. Dalrou evnatost p vysoké mezi prta nosti. Hou evnata
spojeni mezi druhovr znymi materidly.

P ibli né chemické spojeni v %

C Si MN Cr Ni Fe

0,10 0,4 1,6 30,0 9 Zbytek

Mechanické vlastnosti

Material: 1.4337 (DIN norma)

Pevnost v tahu 750 Mpa

Mez pr ta nosti 500 MPa

Ta nost 20%

Doporu eno pro materialy 1.4337, je schopen vy@v&pojeni rznych typ material

Standardn dodavané pr m ry a baleni (v pipad po adavku dodame i dil i baleni):

Ozna eni (standardn Objednaci islo Cena/gram Pr m r navarového
baleno po 100gr.) v EUR bez DPH * dratu v mm
QuFe65 bal. tyky & 6502 — S 1,33 0,20
333mm
6503 - S 1,27 0,30
6504 - S 1,16 0,40
6505 - S 0,98 0,50
6506 — S 0,87 0,60
6508 — S 0,77 0,80

*  Cenu v K dle aktualniho kursu EUR x K
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Tento navarovy material s obsahem kobaltu jeemrpro navavani na nastrojich pracujicich zatepla i
zastudena, na které jsou kladeny nejvysSi narokkovymi nastroji jsou stné nastroje, n ky pracujici
zastudena, nastroje proiktni zatepla, formy pro tlakové liti hliniku, z&tky pro kovani zastudena, ta né
nastroje, razici nastroje a ohoaaci nastroje.

Navarovy material je po naveni dobe obrobitelny tiskovym obrabnim.

Teplotnim zpracovanim nawného dilu je mo né dosahnout optimalni odolnosttipopotebeni pi praci
zatepla a nebo optimélni odolnosti proti zmpracovnich teplot.

P ibli né chemické slo eni v %

C Mo Ni Co Ti Al Fe

0,02 4,0 18,0 12,0 1,6 0,1 Zbytek

Mechanické vlastnosti

Material:
Tvrdost

1.6356 (DIN norma)
32-35 HRc bez tepelného zpracovani
50-54 HRc po teplotnim zpracovani 3-4 hodiay486C

Doporu eno pro materialy 1.6356, oceli pro praci zastade zatepla se zvySenymi naroky

Standardn dodavané pr m ry a baleni (v pipad po adavku dodame i dil i baleni):

Ozna eni (standardn Objednaci islo Cena/gram Pr m r nadvarového
baleno po 100gr.) v EUR bez DPH * dratu v mm
QuFe72 bal. tyky & 7203 -S 2,26 0,30
333mm
7204 - S 2,15 0,40
7205 - S 2,04 0,50
7206 - S 1,93 0,60

*  Cenu v K dle aktualniho kursu EUR x K
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2 9.

Tento material se pou iva pro naeaani, vyvaovani trhlin a svavani bronz typu Ampco, Moldmax a
podobnych materiél které jsou pou ivany najklad jako chladici vlo ky u vstkovacich forem na plasty, u
armatur, i ta nych nastroj. Tento material I1ze také pou it jako spojovaci em&tl mezi hlinikovou bronzi a
oceli.

Navary timto materialem je mo né provdadiaké na nastrojovych ocelich nebo litinAch. M&réokluzné

vlastnosti, je odolny proti meké vod a proti tvorb kavit (bublinek).

P ibli né chemickeé slo eni v %

Al Mn Fe Ni Cu

7,5 13,0 2,5 2,5 Zbytek

Mechanické vlastnosti

Material: 2.1367 (DIN norma)

Pevnost v tahu 650 Mpa

Mez pr ta nosti 400 MPa

Ta nost 20%

Tvrdost 220 HB

Doporu eno pro materialy 2.1367, CuAl bronzi z vice miate,

vytvaeni platovani na litinovych materialech a ocelich

Standardn dodavané pr m ry a baleni (v pipad po adavku dodame i dil i baleni):

Ozna eni (standardn Objednaci islo Cena/gram Pr m r nadvarového
baleno po 100gr.) v EUR bez DPH * dratu v mm
QuCu80 bal. civka 8004 1,54 0,40

8005 1,49 0,50
8006 1,39 0,60
QuCu80 bal.tyky a 8003-S 1,68 0,30
333mm
8004-S 1,62 0,40
8005-S 1,56 0,50
8006-S 1,45 0,60
8008-S 1,32 0,80

* Cenu v K dle aktualniho kursu EUR x K
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Tento material je vhodny pro swani spoj a navar na AlSi slitinach, které maji obsahekniku do 7% a také
pro svaovani druhov podobnych slitin hliniku mezi sebou.

P ibli né chemmické slo eni v %

Si Mn Fe Al

5,0 <0,2 <0,4 Zbytek

Mechanické vlastnosti

Material: 3.2245 (DIN norma)
Pevnost v tahu 160 Mpa

Mez pr ta nosti 100 MPa

Ta nost 15%

Doporu eno pro materialy 3.2245, slitiny Al-Si s obsah8nx 7%,

druhovpodobné slitiny hliniku mezi sebou

Standardn dodavané pr m ry a baleni (v pipad po adavku dodame i dil i baleni):

Ozna eni (standardn Objednaci islo Cena/gram Pr m r nadvarového
baleno po 100gr.) v EUR bez DPH * dratu v mm
QUAISIS5 bal. civka AlSi504 1,21 0,40

AlSi505 1,19 0,50
AlSi506 1,17 0,60
QUAISIS5 bal.tyky a AlSi504-S 1,34 0,40
333mm
AlISi505-S 1,32 0,50
AlSi506-S 1,30 0,60

*  Cenu v K dle aktualniho kursu EUR x K
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Tento material je vhodny pro vyteni navar a spojovacich svarna slitindch Al-Si s obsahemédmiku do
12% a takeé pro svavani druhov podobnych slitin hliniku mezi sebou.

P ibli né chemické slo eni v %
Si Fe Al

12 0,2 Zbytek

Mechanické vlastnosti:

Material: 3.2585 (DIN norma)
Doporu eno pro materialy 3.2585, slitiny s obsahem S12i%,
druhov podobné slitiny hliniku mezi sebou

Standardn dodavané pr m ry a baleni (v pipad po adavku dodame i dil i baleni):

Ozna eni (standardn Objednaci islo Cena/gram Pr m r nadvarového
baleno po 100gr.) v EUR bez DPH * dratu v mm
QUAISI12 bal. civka AlSi1204 1,45 0,40
AlSi1205 1,43 0,50
AlSi1206 1,41 0,60
QUAISI12 bal.tyky a AlSi1204-S 1,61 0,40
333mm
AlSi1205-S 1,59 0,50
AlSi1206-S 1,57 0,60

*  Cenu v K dle aktualniho kursu EUR x K
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Tento material se pou iva pro seaani spoj a platovani na CuAl bronzech. Je mo né jej také iyna tvorbu
mezivrstvy mezi oceli a CaAl bronzem a nebo jakaimrstvu pro navavani navzajem odliSnych material
mezi sebou, nebo na nastrojové oceli zné typy litin. Vyu iva se i pro platovani na nagbovych ocelich a
litinach.

Ma dobré kluzné vlastnosti, je odolny proti relké vod a tvorb kavit (bublinek).

P ibli né chemické slo eni v %

Al Mn Fe Ni Cu

8 2,2 2,0 2,2 Zbytek

Mechanické vlastnosti

Material: 2.0922 (DIN norma)

Pevnost v tahu 530 MPa

Ta nost 30%

Tvrdost 140 HB

Doporu eno pro materialy 2.0922, CuAl bronzi z vice miate,

platovani na litinach a ocelolitinach
a také jako mezivrstva pro spojovani odliSnych migte

Standardn dodavané pr m ry a baleni (v pipad po adavku dodame i dil i baleni):

Ozna eni (standardn Objednaci islo Cena/gram Pr m r nadvarového
baleno po 100gr.) v EUR bez DPH * dratu v mm
QuCu81 bal.tyky a 8103-S 1,71 0,30
333mm
8104-S 1,65 0,40
8105-S 1,59 0,50

* Cenu v K dle aktualniho kursu EUR x K
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Tento materiél je zastudena vytvrzenou slitinoui@{¥s nizkym bodem tani a dobrymi vlastnostmi ediska
te eni. Navarovy material je lesknouci, tvorba trhlinei navaovani je miziva. Velmi dobré parametry
z hlediska leShi, souasn je dosahovano vysoké pevnosti bez vy trhlinek.

Mechanické vlastnosti

Material: specialni slitina

Rozmezi taveni 521 - 586

Pevnost v tahu 310 N/mfm

Mez pr ta nosti 265 N/mrh

Doporu eno pro materialy svavani spoj a navaovani na slitinach pro tvani:

AlMgCuZn..., na litindch AISiMg..., AISiCu...

Standardn dodavané pr m ry a baleni (v pipad po adavku dodame i dil i baleni):

Ozna eni (standardn Objednaci islo Cena/gram Pr m r nadvarového
baleno po 100gr.) v EUR bez DPH * dratu v mm
QUAIX10 bal.civka AlIX10-03 1,47 0,30

AIX10-04 1,40 0,40
AlIX10-05 1,33 0,50
AIX10-06 1,30 0,60

*  Cenu v K dle aktualniho kursu EUR x K
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Tento material se pou iva pro navaani dil z oblasti forem a néstrqgj vytvo enych z beryliové ndi.
Beryliova m nachazi své vyu iti vSude tam, kde je po adovaryaoka kluznost, rychly pvod tepla ve

spojeni s vysokou eletrickou vodivosti.

P ibli né chemickeé slo eni v %

Be Co

Ni Fe

Si

Al Cu

19 0,2

0,02 0,06

0,05

0,03 Zbytek

Mechanické vlastnosti

Material:
Doporu eno pro materialy
Zvlastni poznamka

CuBe2 (dle DIN normy)
CuBe2, beryliova m beryliova bronz
Dbejte prosim bezpmestni opaeni pro praci s beryliovou
m di (odséavat zplodiny z navaani i prach z brouseni,

nevdechovat,... rakovinotvorne)

Standardn dodavané pr m ry a baleni (v pipad po adavku dodame i dil i baleni):

Ozna eni (standardn Objednaci islo Cena/gram Pr m r nadvarového
baleno po 100gr.) v EUR bez DPH * dratu v mm
BeCu25 bal.tyky a BeCu03-S 1,05 0,30

333mm
BeCu04-S 0,98 0,40

* Cenu v K dle aktualniho kursu EUR x K
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Tento navarovy material jeisty titan. Vyznauje se velmi dobrou odolnosti proti korozi a erdziky své
vysoké pevnosti pnizké mrné hmotnosti Ize pro pnajit Siroké spektrum vyu iti. Psvaovani dbejte prosim
na dobré pekryti svaovaného (navavaného) mista ,inertnim“ plynem!

P ibli né chemickeé slo eni v %

C H O Ni Fe Ti

0,08 <0,015 0,18 0,03 0,2 Zbytek

Mechanické vlastnosti

Material: 3.7025 (DIN norma)
Tvrdost navarového materialu cca 40 HRc
Doporu eno pro materialy 3.7025, titan

Standardn dodavané pr m ry a baleni (v pipad po adavku dodame i dil i baleni):

Ozna eni (standardn Objednaci islo Cena/gram Pr m r nadvarového
baleno po 100gr.) v EUR bez DPH * dratu v mm
QuTil civka QuTi1025 1,99 0,25
QuTil04 1,50 0,40
QuTil05 1,30 0,50
QuTi106 1,27 0,60
QuTil08 1,07 0,80

*  Cenu v K dle aktualniho kursu EUR x K
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Tento material je vhodny pro tvorbu parméni, odolného proti otu na stavebnich dilech z nelegovanych a
nizko legovanych oceli a ocelolitin, oceli pracigfic zatepla a také vysoce legovanych oceli a atelol
Zejména se hodi pro naeaani jedné vrstvy. Jedna se o martenziticky nawaroaterial, vykazujici dobrou
ot ruvzdornost i g zvySenych teplotach a také dobrou odolnost protd , moské vod, pae a zed nym
organickym kyselinam. Ma vysokou tepelnou stahilitu

P ibli né chemickeé slo eni v %
C Si Mn Cr Mo Fe
0,22 0,7 0,7 17,5 1,2 Zbytek

Mechanické vlastnosti

Material:
Tvrdost istého navarového materialu
Doporu eno pro materialy

1.4115 (DIN norma)
cca 40 HRc
1.4115, 1.2085, 1.4057

Standardn dodavané pr m ry a baleni (v pipad po adavku dodame i dil i baleni):

Ozna eni (standardn Objednaci islo Cena/gram Pr m r navarového
baleno po 100gr.) v EUR bez DPH * dratu v mm
QuMed4115 civka 4115-04 2,77 0,40

4115-05 2,73 0,50
4115-06 2,69 0,60
QuMed4115 bal.tyky a 4115-03-S 2,95 0,30
333mm
4115-04-S 2,90 0,40
4115-05-S 2,86 0,50
4115-06-S 2,82 0,60

*  Cenu v K dle aktualniho kursu EUR x K
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1 83-6

Tento material je vhodny pro swewani koroziodolnych spoja navar druhov podobnych, stabilizovanych
18/8- CrNi (N) oceli a ocelolitin s nizkym obsaheimliku, a také druhovpodobnych austenitickych CrNi
oceli / ocelolitin ta enych zastudena a do teplofy®6’C. Tento materidl nerezavi, vyznge se vysokou

stalosti (koroze zamokra do 3%I).

Tento materiél seasto vyu iva na svavani / navaovani dil a pistroj v Iékaské technice, v potravirgtvi,

v ropném prmyslu, filmovém prmyslu, fotopr myslu, vyrob mydel a umlych viaken.

P ibli né chemickeé slo eni v %

C Si

Mn

Cr

Ni

0,02 0,85

1,75

19,0

9,5

Mechanické vlastnosti

Material:
Pevnost v tahu
Doporu eno pro materialy

1.4316 (DIN norma)
570N/mim
1.4316, 1.4301, 1.4306, 1.4354819, 1.4541, 1.4311,
1.4551, 1.4552

Standardn dodavané pr m ry a baleni (v pipad po adavku dodame i dil i baleni):

Ozna eni (standardn Objednaci islo Cena/gram Pr m r navarového
baleno po 100gr.) v EUR bez DPH * dratu v mm
QuMed4316 bal.tyky a 4316-03-S 1,56 0,30
333mm
4316-04-S 1,52 0,40
4316-05-S 1,47 0,50
4316-06-S 1,43 0,60

* Cenu v K dle aktualniho kursu EUR x K
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1 883.

Tento materiél je vhodny pro sewani spoj u nerezovych a aruvzdornych tymceli. Vytvai navary odolné
proti korozi, které nachazeji aplikaci nau aparatur a dil pro potravinéstvi, chemicky prmysl, textilni
pr mysl a pr mysl pohonnych hmot.

P ibli né chemické slo eni v %

C Si Mn Cr Ni Mo

0,02 0,85 1,8 18,5 12,5 2,6

Mechanické vlastnosti

Material: 1.4430 (DIN norma)
Pevnost v tahu (Rm) 650 N/rim
Doporu eno pro materialy 1.4430, 1.4401, 1.4404, 1.437580, 1.4583

Standardn dodavané pr m ry a baleni (v pipad po adavku dodame i dil i baleni):

Ozna eni (standardn Objednaci islo Cena/gram Pr m r navarového
baleno po 100gr.) v EUR bez DPH * dratu v mm
QuMed4430 bal.tyky a 4430-03-S 2,81 0,30
333mm
4430-04-S 2,15 0,40
4430-05-S 2,09 0,50
4430-06-S 2,04 0,60

* Cenu v K dle aktualniho kursu EUR x K
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1 855-

Tento materidl je vhodny pro koroziodolné ®w&ni a navavani druhov podobnych nerezovych a
aruvzdornych typ oceli a také austenitickych CrNi oceli resp.od¢eol Jedna se o nerezovy material
s vysokou mirou stability (odolny proti mokré kordp 400°C).

Navary a svary, realizované timto materidlem nagfhaglatnni na pistrojich a dilech v Iékaké technice,
potravinastvi, ropném prmyslu, fotopr myslu a filmovém prmyslu, pi vyrob mydel a umlych viaken.

P ibli né chemické slo eni v %

C Si Mn Cr Ni Nb

<= 0,06 0,65 1,3 19,5 9,5 12xC

Mechanické vlastnosti

Material:
Pevnost v tahu
Doporu eno pro materialy

1.4551 (DIN norma)

570N/mim

1.4551, 1.4301, 1.4306, 1.4351310, 1.4550, 1.4552,
1.4319, 1.4303

Standardn dodavané pr m ry a baleni (v pipad po adavku dodame i dil i baleni):

Ozna eni (standardn Objednaci islo Cena/gram Pr m r nadvarového
baleno po 100gr.) v EUR bez DPH * dratu v mm
QuMed4551 bal.tyky a 4551-03-S 2,75 0,30
333mm
4551-04-S 2,09 0,40
4551-05-S 2,04 0,50
4551-06-S 1,98 0,60

*  Cenu v K dle aktualniho kursu EUR x K
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Poznamka:

VySe uvedené aplikai informace vychéazeji z dlouhodobého vyvoje laggech navarovych material a
praktického ov ovani jejich vlastnosti. Vzhledem kiS¢elé problematiky svavani, navaovani a mno stvi
vliv , které do tchto proces vstupuiji, vSak i pes naSi veSkerou snahu neni mo né brat ni e uveddoegmace
jako dogma, proto doporujeme prov it ka dy typ navarového materialu na danou aplikaéno u ivatelem.
V p ipad poteby m eme zakaznikovi provést funki zkousSky navani i svaeni v nasi firm s cilem
umo nit mu nasledné odzkouSeni vlastnosti zreahngeh navar i svar . P esto vele doporuujeme vyu it
ni e uvedené informace, jsou skeu pom ckou, kterd i Vam me pomoci zejména p hledani eSeni
sloit jSich problém.

Mo nost otestovani kvality naSich laserovych navareych material zdarma:
Abychom naSim z&kaznikn maximaln umo nili seznadmeni s laserovymi nagaacimi draty, které nabizime,

jsou v nasi firm zdarma k dispoziciTestovaci baliky laserovych navarovych material QUADA, kde Ize
ov it kvalitu 22 druh navarovych materid) ka dy v mno stvi 3 ks & 333mm.

Rozesilani informaci o aplikanich novinkach:
Zaregistrovanym firmam, které o to projevi zgjeozeasilamdnformace o aplika nich novinkach, napiklad

jakymi materidly navavat jaké problémy tak, aby dosaené vysledky bgptimalni, i jaké nové typy
laserovych navarovych materidbyly vyvinuty a nebo dalSi u itené informace.

Katalog navarovych drat pro nava ovani metodou TIG / WIG:

Na tento katalog tematicky navazufatalog navarovych drat pro nava ovani metodou TIG a WIG.
Vpipad zamu o tento katalog se registrujte kiteré z naSich provozoven,i adejte po aktualnim
regionalnim zastupci nasi firmy verzi na Chist nou verzi.
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U naSich zakaznik organizujeme navsty

s pojizdnou prodejnou, kde Vam naSi odborni
pracovnici poradi s vylbem nejvhodnjSich typ
nastroj, ip istroj pro eSeni Vaseho problému a
Vasi pracovnici maji mo nost fyzicky si owut,
zda je jimi vytipovany nastroji p istroj pro jejich
praci pinosem. Tyto navsty jsou zdarma,
v pipad VaSeho zajmu meme navstivit i Vasi
firmu.Pokud je problém sloijsi, je pedan

k dalSimu eSeni do centrdly v ihci. Pokud ani
tam problém nevesSime, poadame o radu
n kterou z naSich 17 dodavatelskych firem
z celého swta (Japonsko, Nnecko, Svycarsko,
Anglie, Svédsko, USA, Rakousko,...), které na
Uzemi R a Slovenska zastupujeme.

MEPAC C/Z, s.r.o.

CENTRALAT INEC tel.: 558 348 112; 603 515 357
Old ichovice 862 www.mepac.cz
739 61 Tinec

fax: 558 348 485
email: info@mepac.

POBO KA - VSETIN tel.: 571417771
Pr myslovy areal mob.: 605 859 550

Jasenice objekt 6 mob.: 605902 778
755 01 Vsetin

fax: 571 885
email: infotus@mepac.cz

POBO KA - VRBNO mob.:

Jesenicka 350 mob.:
793 26 Vrbno p.Pradiem

603 507 946
739 204 755

fa%4 725 305
email: info.vrbno@mepac.

POBO KA - POLSKO tel./fax: 0048 325 140 819

email: bak@megmac.

Czechowice-Dziedzice mob.: 0048 513 041 157
OBCHODNI ZASTUPCI B k Krzysztof Polsko
BlokSa Zderk Vrbno
Engl Svatopluk VySkov
Kostelnik Petr Vsetin
Sevik Jii Vrbno
Tvrdo Jii Vsetin
Ve e a Rostislav Otrokovice
Zezula Radomir Vsetin

mob.: 0048 513 04T 1

mob.: 739 204 755
mob.: 776
mob.: 739 076 56
mob.: 603 507 946
mob.: 605 902 778

molt897453 809
mob.: 605 859 550

MEPAC SK, s.r.o.

Sdlov 213, Hradna
Slovenska republika

tel.: 00421 905 910 944
www.mepacsk.sk

fax: 00421 415 574 355
email: s.varhanik@neskak

V ime, eiVase firma najde v naSem bohatém sortimen u ite né p istroje i nastroje pro Vasi praci.
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